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SPECYFIKACJA WYMAGAN — OZNACZANIE
ZAWARTOSCI METALI CIEZKICH

1. Obiekt badan:
1.1 Paliwa wtdrne — paliwa alternatywne (stale paliwa wtorne -SRF).
1.2 Surowce i materialy budowlane:

e  kamien wapienny,
e klinkier portlandzki,
e pyt CKD - pyt z produkeji klinkieru portlandzkiego.

2. Zakres ushugi:
2.1 Oznaczanie zawarto$ci metali cigzkich (Sb, As, Ba, Be, Cr, Zn, Cd, Co, Mn, Cu,
Mo, Ni, Pb, Se, T1, V).
2.2 Analiza zawartosci rteci w probkach statych.
3. Czestotliwos$¢ badan:
e 2 probki / kwartat - paliwa alternatywne (state paliwa wtorne -SRF),
e 3 probki / kwartat - surowce 1 materiaty budowlane.
4. Metoda badan:
Zalecana metoda objeta zakresem akredytacji.
5. Forma przekazania wynikéw:

Sprawozdanie z badan 1 egzemplarz w wersji papierowe;j i/lub wersji elektronicznej

w postaci plikow pdf na podany adres e-mail.
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