INSTYTUT
BADAWCZY
DROG

| MOSTOW

INSTYTUT BADAWCZY DROG | MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
NIP 525 000 76 61
*17-

Opinia techniczna nr 4/2023/IDM-TO

Instytut Badawczy Drog i Mostow stwierdza na podstawie
przeprowadzonych badan oraz przedstawionych wynikéw analiz
chemicznych, ze sél produkcji kopalni OAO ,Belaruskalij”,
Soligorsk, ul. Korzha 5, Biatorus, dostarczana przez firme
Krex Sp. z o.0. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A,
moze by¢ stosowana do posypywania nawierzchni drogowych oraz

do wytwarzania solanki w zimowym utrzymaniu drog.
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3 Prokyrent,”

.;. mgr Pawe il Inne postanowienia:

1. Opinia i badania obowiazuja przez okres dwoch lat od daty
wystawienia

2. Opinia moze ulec uniewaznieniu po przedstawieniu
stosownych dowodow

3. Obowiazuja zataczniki 1+3

Warszawa, 7 lipca 2023 r.




Spis zatgcznikow
(dotyczacych wynikéw badan soli drogowej produkcji kopalni OAO ,,Belaruskalij” Soligorsk,

ul. Korzha 5, Biatorus dostarczana przez firme Krex Sp. z o.0. 17-100 Bielsk Podlaski,

ul. Kleszczelowska 84A)

Zatacznik 1:Wyniki badan sktadu ziarnowego i skutecznosci topienia ptytek lodu - Instytut
Badawczy Drog i Mostow - Warszawa

Zatacznik 2:Wyniki badan cech fizycznych i chemicznych soli drogowej - Laboratorium Nawozow
i Wyrobow Chemicznych w Pile

Zatacznik 3:Atest higieniczny - Panstwowy Zaktad Higieny, Warszawa



Zatacznik 1

INSTYTUT
== b DAWCZY
N\ | DROG | MOSTOW

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
e-mail: idm-to@ibdim.edu.p|, tel. (22) 8112936
www.ibdim.edu.pl

Wyniki badan
soli produkcji kopalni OAO ,,Belaruskalij”,
Soligorsk, ul. Korzha 5, Biatorus,
dostarczana przez firme KREX Sp. z o.0.,
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A
przeprowadzonych

w Instytucie Badawczym Drég i Mostéw

Wykonat: Kierownik Zaktadu IDM-TO

mgr inz. Tadeusz Dzienis T @S\/W-M/

mgr inz. Michat Karkowski

Warszawa 7 lipca 2023r.



1. Badanie sktadu ziarnowego

Analize sitowa przeprowadzono korzystajac z nastepujacego zestawu sit o oczkach

kwadratowych [mm]:
0,125; 0,5; 0,80; 1,0; 1,6; 3,15; 4,0; 6,3 i 8,0.

Sktad ziarnowy:

Wymiar oczka Pozostatosc Odsiew Odsiew w przedziatach Wymagania

sita na sicie [suma %] [suma %] (wg zarzadzenia 31/2017
[mm] [%] GDDKiA)

8,0 0,0 0.0 0,0 0,0%

6,3 0,0 0,0 0,0 max 5%+2%

4,0 0,9 0,9

3,15 32 41 59,9 35-60%2%

1,6 34,8 38,9

1,0 21,0 59,9

0,80 4,8 64,7

0,5 13,8 78,5

40,1 - 30:50%+2%
0,125 16,5 95,0
max
<0,125 5,0 100,0 5,0 10%+2%
razem 100,0 100,0 100,0%
Whiosek:

Badana sol wykazuje sktad ziarnowy zgodny z wymaganiami.

2. Badanie skutecznosci topienia ptytek lodu przez sél produkcji kopalni OAO ,,Belaruskalij”
Soligorsk, ul. Korzha 5, Biatorus dostarczana przez firme KREX Sp. z o.0.

Warunki przeprowadzania badan

Zastosowano nastepujace warunki pomiarow:

Objetosc¢ zamrazanej wody na

jedna ptytke : 250 cm3

Wymiary ptytek: dt. x szer.: 12,2 x ~17,2 cm (kuwety 10 x 15 cm)
wys. ~1,5 cm

Temperatura pomiardw: -10°C

Czas dziatania soli: 60 min

Powierzchnie ptytek lodu posypywano probkami soli o masie 5 g i poddawano jej dziataniu przez
60 minut. Po ¢zasie bU minut zlewano powstaty roztwor 1 mierzono jego objetosc. Uzyskane

wyniki ilustruje tablica 1.



Skala oceny skutecznosci dziatania soli (dla warunkow podanych wyzej)

Skutecznodé Objetos¢ powstatego
, A o roztworu
(rednia 2 Py | (yartosé srednia) ”
P [em’]
Bardzo dobra >15,0
Dobra 10,1 +15,0
Staba 5,1:10,0
Niedostateczna 0,0:5,0

*) Doktadnos¢ odczytu w cylindrze pomiarowym: 0,5cm?®
Wyniki badan

Tablica 1.  Wyniki skutecznosci topienia ptytek lodu przez sol drogowa produkcji kopalni OAO
»Belaruskalij” Soligorsk, ul. Korzha 5, Biatorus, dostarczang przez KREX Sp. z o.0.

Numer pomiaru Ubytek probki lodu
(objetos¢ roztworu)

[cm’]

1 11,5

2 11,5

3 12,0

4 11,0

5 11,5

Objetosc¢ roztworu ze stopionej ptytki lodu srednio V¢ = 57,5 cm3/5 = 11,5 cm?

Whiosek

Sél drogowa produkcji kopalni OAO ,,Belaruskalij” Soligorsk, ul. Korzha 5, Biatorus dostarczana
przez firme KREX Sp. z o0.0. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A, wykazuje dobra
skutecznos¢ topienia lodu.
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ﬂ PCBC

ul. Pulawska 469, 02-844 Warszawa

Laboratorium Nawozéw i Wyrobéw Chemicznych

ul. J. J. Sniadeckich 11, 64 — 920 Pita
tel.: 672138700; www.pcbc.gov.pl

Zatacznik 2

POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACIJI S.A.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR PL/341/2023/JF

1.  Nrzlecenia:
2. Opis probki:

2.1  Opakowanie:

2.2 Masa/ objetosé probki:

2.3 Posta¢ prébki:

2.4  Oznakowanie:

2.5 Probke pobral:

2.6  Stan probki w czasie przyjecia:

3.  Zleceniodawca:

261/151/23

Sél drogowa

worek foliowy

ok. 2,0 kg

produkt staly, krystaliczny
nazwa wyrobu
zleceniodawca

bez zastrzezen

KREX Sp. z 0. o.
ul. Kleszczelowska 84A
17-100 Bielsk Podlaski

Pila, dnia 15.06.2023 1.

4. Cel badania: Kontrola jakosci produktu
5. Data dostarczenia probki: 25.05.2023
6.  Data rozpoczgcia / zakonczenia badania: 25.05.2023 / 13.06.2023
7.  Metody badawcze:
. 5. F Status
Lp. Badana cecha Metoda badawcza / pomiarowa Dokument odniesienia -
metody”
1. | Barwa Organoleptyczna PN-C-84081-11:1980 NA
2. | Zawarto$¢ wody / wilgotnosé Wagowa PN-C-84081-20:1980 NA
3, [[FZawartoic substancji . Wagowa PN-C-84081-21:1980 NA
nierozpuszczalnych w wodzie
4. | Zawarto$¢ chlorku sodu (NaCl) Miareczkowa PN-C-84081-00:1980 + procedura badawcza NA
5. | Zewartosc chlorku wapnia Miareczkowa PN-C-84081-25:1980 NA
(CaCly)
Zawarto$é chlorku wapnia w
6. | przeliczeniu na techniczny 78 % | Z obliczen PN-C-84081-25:1980 NA
CaCl»
Zawarto$¢ siarki w przeliczeniu .
7. na trojtlenek siarki (SO3) Wagowa PN-C-84081-32:1980 NA
Zawartos¢ zelazocyjanku potasu .
8. (antyzbrylacz) Spektrofotometryczna PN-C-84081-40:1980 NA
9. | Skiad ziarnowy Wagowa PN-EN 1235:1999/A1:2004 NA
8. Wynik badania:
Lp. Badana cecha Jednostka Wynik badania
1. | Barwa - bialoszara
2. | Zawarto$¢ wody / wilgotnosé % 0,45
3. | Zawartos¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie % 0,36
4. | Zawartosé chlorku sodu (NaCl) % 97,05
5, | Zawarto$¢ chlorku wapnia (CaClo) % 0.39
6. | Zawarto$¢ chlorku wapnia w przeliczeniu na techniczny 78 % CaCl» % 0,30
7. | Zawarto$¢ siarki w przeliczeniu na trojtlenek siarki (SO3) % 0,50
8. | Zawartos¢ zelazocyjanku potasu (antyzbrylacz) mg/kg 72,8
6
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Skiad ziarmowy:
- frakcja 0,0 — 0,5 mm 8,26
- frakcja 0,5 — 1,0 mm 10,44
9 - frakcja 1,0 — 2,0 mm o 65,22
* | - frakcja 2,0 — 4,0 mm ¢ 13,04
- frakcja 4,0 — 6,3 mm 3,04
- frakcja 6,3 — 8,0 mm 0,00
- frakcia 8,0 — 10,0 mm 0,00
9. Wiyniki odnoszg si¢ wylacznie do probki badanej. Sprawozdanie z badah bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno byé powielane

inaczej, jak tylko w catosci.

) Status metody: NA — metoda niekredytowana.

Koniec sprawozdania

Autoryzowat:

Formularz FPL-015 z dnia 01.09.2020 r.

Sprawozdanie z badan numer.PL/341/2023/JF
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Zatacznik 3
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[ PRODUKT z ATESTEM |

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60111.0302.2022

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyr6b / product:  S6l drogowa

Zawierajgcy sol kamienna i inne sktadniki wg dokumentacji producenta
/ containing:

Przeznaczony do  zimowego utrzymania nawierzchni drogowych
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete w jezyku polskim, zawierajaca zalecenia dotyczace $rodkdw ostroznosci wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Wyréb przechowywa¢ w miejscu
niedostepnym dla dzieci. Wyr6b i woda go zawierajac nie moze przenika¢ do systemoéw przesytania i
magazynowania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Atest nie dotyczy parametréw technicznych wyrobdw.

Wytwoérca / producer:
OAO Bietaruskalij

223710 Soligorsk, ul. Korzha 5, Biatorus
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KREX Sp. zo.0.

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kleszczelowska 84A
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos$é loses its validity after2027.07.14 or in the case
po 2027.07.14 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Kierownik
Zaktadu Bezpieczeristwa Zdrowoltnggo
Srodowiaka

The date of issue of the certificate: 14th July 2022 W
~

P 'TY ‘(
dr hab: Jolanta So;;ﬁf, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczefistwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NR7
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

Data wydania atestu higienicznego: 14 lipca 2022



