Specyfikacja nawierzchni trawiaste;j:

-wysokos$¢ wtékna — 40 — 45 mm,

-rodzaj wiékna — 100% PE, monofilowe,

-grubos¢ wtékna — min 360 mikrondw,

-ilo$¢ peczkéw — min 10 000 szt/m?,

-ilo$¢ wtdkien — min 135 000 szt/m?,

-dTEX —min 12 000,

-podktad — poliuretanowy,

-odpornosé na promienie UV,

-wypetnienie - piasek kwarcowy, granulat,

-zastosowanie — pitka nozna,

-aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,

-certyfikat FIFA Quality,

-raport z badan niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego przetworzenia
(recyclingu),

-autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce (w oryginale) z okresleniem
nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

-karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej (w oryginale) poswiadczong przez
producenta z okre$leniem nazwy inwestycji.



