
Specyfikacja nawierzchni trawiastej: 

-wysokość włókna – 40 – 45 mm, 
-rodzaj włókna – 100% PE, monofilowe, 
-grubość włókna – min 360 mikronów, 
-ilość pęczków – min 10 000 szt/m2, 
-ilość włókien – min 135 000 szt/m2, 
-dTEX – min 12 000, 
-podkład – poliuretanowy, 
-odporność na promienie UV, 
-wypełnienie - piasek kwarcowy, granulat, 
-zastosowanie – piłka nożna, 
-aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu, 
-certyfikat FIFA Quality, 
-raport z badań niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia 
(recyclingu), 
-autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę (w oryginale) z określeniem 
nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię, 
-kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej (w oryginale) poświadczoną przez 
producenta z określeniem nazwy inwestycji. 


