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Tabela nr 1. Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych – wg PN-81/B-03020 
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(n) M0

(n)  m 

Qpg 

IA Pg B - 0,5 17 2,05 13 21 15 19 0,75 1±0,10 

IB Gp B - 0,25 15 2,15 17 30 24 32 0,75 1±0,10 

IC Gpz B - 0,15 14 2,15 19 34 32 41 0,75 1±0,10 

ID Gp, Gpz B - 0,10 13 2,15 20 36 36 47 0,75 1±0,10 

IE Gpz B - 0,05 12 2,20 21 38 42 55 0,75 1±0,10 

Qpl II  C - 0,30 24 2,00 13 12 17 23 0,60 1±0,10 
 
parametry oznaczono metodą B, wg PN-81/B-03020 
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