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PRZEKRÓJ B - B
Linie torów

PRZEKRÓJ A - A 

- nawierzchnia poliuretaonowa typu natrysk
- beton asfaltowy AC 5S, AC 8S lub AC11 S gr. 3cm ( warstwa górna)
- beton asfaltowy AC11 W lub AC 16W gr. 4 cm ( warstwa dolna)
- warstwa wyrównawcza (klinująca) : kruszywo kamienne 0-4mm gr. 5 cm
- warstwa nosna (podbudowa stabilizująca): kruszywo łamane stabilizowane  

mechanicznie 4-31,5 mm gr. 15 cm
- podbudowa z piasku zagęszczonego do Is=0,98 HAURATON SPORTFIX

obrzeże SOFT

piasek 0:2mm gr. 20 cm
piasek kwarcowy  0,20mm gr. 30 cm
geowłóknina separująco-drenujaca z włókien ciagłych o gęstości 250g/m2
podbudowa z tłucznia o frakcji 16-31,5mm gr. 30 cm
geowłóknina separująco-drenująca z włókien ciągłych o gęstości 250g/m2
istniejący grunt

1% 1%

rura drenażowa fi 100

- istniejący grunt 


