ROZMIESZCZENIE ZAPRAWY KLEJACEJ

Metoda "pasmowo-punktowa"

3-5cm

3-5cm

Prawidtowo natozona zaprawa klejgca po
docisnigciu do podtoza powinna zapewnia¢ min.
40% efektywnej powierzchni klejenia, a grubos$¢
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Zprawe nanosi¢ po obwodze plyty wzdtuz jej
krawedzi na szer. 3-5cm, w $rodku natozy¢ 3-8
plackow zaprawy (zgodnie z wytycznymi
systemodawcy)

3-5cm

72 r CADjus

arch. Arkadiusz Zientala
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