
1. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 S – gr. 4 cm,

2. Warstwa wiążąca z mieszanki minerlno - asfaltowej AC 16 W – gr. 5 cm,

3. Podbudowa zasadnicza z MMA AC 22P – gr. 7 cm,

4. Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – gr.10 cm,

5. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm - gr. 15 cm,

6. Stabilizacja kruszywa cementem o Rm = 2,5 MPa – gr. 10 cm.

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
       gr. 3cm o uziarnieniu 0/11mm (AC 11S)

2. Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 
0/31,5mm gr. 15 cm 

3. Nasyp drogowy - pospółka Id=0,95 
       gr. min. 35 
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